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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Группа В56 

С Т А Н Д А Р Т

П Л А С Т И Н Ы  РЕ Ж У Щ И Е  С М Е Н Н Ы Е  
М Н О Г О Г РА Н Н Ы Е  Т В Е РД О С П Л А В Н Ы Е  
КВА ДРА ТН ОЙ  Ф О РМ Ы  С  О Т В Е РС Т И Е М

К онструкции н ратмеры

Square throw-away (indexable) carbide cutting inserts 
with cylindrical holes.
Design and dimensions

MКС 25.100 
77.160 

OKU 19 6000

ГОСТ

19051—80

Дата введения 01.01.82

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Итм. №  1).
1. (И склю чен , И зм. №  2).
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

к Размер для справок.

мм

Обозначение пластин класса допуска U
<1, S г т

цифровое букмлню-
цифровое Применяемость

03113—090304 SNUA-090304
9.525 3.81 3,18 0,4 1.808

03113—090308 SNUA-090308 0.8 1.644
03113— 120404 SNUA-120404

12.700
5,16

4,76

0.4 2.465
03113— 120408 SNUA-120408 0,8 2,301
03113— 120412 SNCA-120412 1.2 2,137
03113— 120416 SNCA-120416 1.6 1,973

14.000
1,2 2.402
1.6 2,237

03113—150412 SNUA-150412
15.875 6,35

1,2 2,795
03113— 150416 SNLA-150416 1,6 2.630

И манне официальное Перепечатка воспрещена
★
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/ Ipodoxncemie

Обозначение пластин класса допуска U
I d 4 3 г т

цифровое буквенно­
цифровое Применяемость

03113— 190612 SNUA-190612
19.050 7,93 6.35

1,2 3,452
03113— 190616 SNUA-190616 1.6 3,288
03113— 190624 SNUA-190624 2,4 2,951
03113—250716 SNUA-250716 25,400

мм

9,12 7,94 1,6 4,598
03113—250724 SNUA-250724 2.4

II

4.274

родшжение

Обозначение пластин класса допуска М
I=d J 3 г т

цифровое буквенно-
цифровое Применяемость

03123-090304 SNMA-090304
9325 3,81 3.18 0.4 1.808

03123-090308 SNMA-090308 0,8 1,644
03123— 120404 SN МЛ-120404

12,700
5,16

4.76

0,4 2,465
03123— 120408 SNMA-120408 0,8 2,301
03123— 120412 SNMA-120412 1,2 2,137
03123— 120416 SNMA-120416 1.6 1.973

14.000
1,2 2,402
1,6 2,237

03123— 150412 SNMA-150412 15,875 6,35 1.2 2,795
03123— 150416 SNMA-150416 1,6 2,630
03123— 190612 SNMA-190612

19.050 7,93 6,35
1,2 3,452

03123— 190616 SN МЛ-190616 1,6 3.288
03123— 190624 SNM А-190624 2.4 2,951
03123—250716 SNMA-250716

25.400 9,12 7,94
1,6 4.598

03123—250724 SNMA-250724 2.4 4,274

Обозначение пластин класса допуска G
I=d j и

цифровое буквенно­
цифровое Применяемость

03133—090304 SNGA-090304
9,525 3,81 3,18 0,4 1,808

03133—090308 SNGA-090308 0,8 1.644
0.4 2.465

03133— 120408 SNGA-120408 0.8 2,301
03133— 120412 SNGA-120412

1 fW
С U 1,2 2,137

1,6 1,973
03133— 140412 SNGA-140412

14,000
4.76 1,2 2,402

03133— 140416 SNGA-1404I6 1.6 2,237
03133— 150404 SNGA-I50404 15,875 6,35 0.4 3,123
03133—150412 SNGA-150412

15,875 6,35 1,2 2,795
03133— 150416 SN'GA-150416 1,6 2,630
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Продолжение
мм

Обозначение пластин класса допуска G
I d 4, S г т

цифровое буквенно-
цифровое Применяемость

19.050 7,93 6.35
1,2 3,452
1,6 3,288
2,4 2,951

25,400 9,12 7,94 1,6 4,598
2.4 4.274

* См. приложение 3.

Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6, клас­
са допуска U, с длиной режущей кромки / ~ 9,5 мм, радиусом г -  0.4 мм:

19 6524 0367 090304

(Измененная редакция. Изм. № 1, 2).
3. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
4. Система обозначений — по ГОСТ 19042.
5. Технические требования — по ГОСТ 19086.
6. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Ориентировочная масса пластин

Цифровое 
обозначение пла­

стин

Ориентировочная масса пластин, г

•и твердого сплава марок
из безвольфрамо- 

вых т вердых 
сплавов марок

из твердого сплава 
с покрытием

ВК6 ВК8 T5KI0 TI4K8 Т15К6 ТН20 ВП3115 ВГ11255

03113—090304 
03123—090304 
03133-090304

3.73 3.68 3.22 2,92 2,87 1.45 3,73 3,42

03113— 090308
03123—090308
03133— 090308

3.71 3,66 3.21 2,91 2,86 1,45 3,71 3.40

03113— 120404 
03123— 120404

9.88 9,75 8,55 7,74 7,61 3.85 9.88 9.06

03113— 120408
03123— 120408
03133— 120408

9.85 9,72 8,52 7,72 7,59 3.83 9,85 9,03

03113— 120412
03123— 120412
03133— 120412

9,80 9,67 8,48 7,68 7,55 3,83 9.88 8,99

03113— 120416
03123— 120416 9,74 9,60 8,42 7,63 7,50 3,80 9.74 8,92

03133— 141М12 12,20 12,10 10,60 9.60 9.43 4,78 12,20 11,25
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/ /родолжение

Цифровое 
обозначение пла­

стин

Ориентировочная масса пластин, г

ит твердого сплава марок
ит 6с т вольфрамо­

вых 1ВСрДЫХ 
сплавов марок

ит твердого сплава 
с покрытием

ВК6 ВК8 T5KI0 TI4K8 Т15К6 ТН20 ВП3115 ВП1255

03133— 140416 12,20 12.00 10,50 9.55 9,38 4,74 12 ДО 11,16
03133— 150404 15,50 15,30 13.40 12,20 12.00 6.02 15.50 14.23
03113— 150412
03123— 150412
03133— 150412

15,40 15.20 13.40 12,10 11,90 6,01 15.40 14.13

03113— 150416
03123— 150416
03133— 150416

15,40 15 ДО 13,30 12,00 11,80 6.00 15,40 14,13

03113— 190612 
03123— 190612 29,30 29.00 25,40 23,00 22.60 — 29.30 26,97

03113— 190616
03123— 190616 29,30 28.90 25,30 22,90 22.50 — 29Д0 26,87

03113— 190624
03123— 190624 29,00 28,60 25.10 22,70 22,30 — 29.00 26,59

03113— 250716
03123— 250716 67.Н0 66,90 58,60 53,10 52,20 — 67,80 62,21

03113— 250724
03123— 250724 67.60 66.60 58,40 52,90 52.00 — 67,60 61,93

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Пшенеиная редакции. H i m . Ла 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое
обозначение

пластин
Основное применение Дополни тел ьнос 

применение Применение но специальному закату

03113-090304 № 7 Ха 5, Ха 6 Ха 3, Ха 4. Ха 8, X- 9. № 11
03123—090304

—

Ха 3. Ла 4. № 5. X» 6. №  7, Ла 8. Ха 9, Ха 11
03133—090304 Ха 3, Ха 4. Ха 5. Ха 6. Ха 7, Ха 8. Ха 9, Ла 11
03113—090308 № 6 Ха 3, Ха 4. Ха 5, Ла 7. Ха 8, Ла 9. Ха 11
03123—090308
03133—090308 — Ха 3. Ла 4. Ха 5, Ха 6, Ха 7. Ха 8. Ха 9. Ла 11

03113— 120404 № 5, -V" 7 Ха 3, Ла 4. Ха 6, Ха 8. Ха 9. Ла 11
03123— 1204CV4 Ха 3, Ла 4. Ха 5. Ла 6. Ха 7. Ла 8. Ха 9, Ха 11
03113— 120408 № 3, Ха 4. № 7, Ха 9 Хг 6, Ха 9, № 11 Ха 5, Ла 8
03123— 120408

— № 5 ,Ха 11
Ха 3. Ла 4. Ха 6. Ха 7. Ха 8

03133— 120408 Ха 3, Ла 4. Ха 5, Ла 6. Ха 7. Ла 8. Ха 9. Ха 11

03113— 120412 Ха 3, Jfe 4, ЛЬ 5, Ха 6, 
№ 7,Х в9 № 11 Ха 8

03123— 120412 № 3 № 9 ,Ха 11 Ха 4, Ха 5, Ха 6. Ха 7. Ха 8
03133— 120412

— —
Ха 3, Ла 4. Ха 5, Ха 6. № 7, Ла 8. Ха 9, Ха 11

03113— 120416
03123— 120416 Ха 3, Ха 4, Ха 5. Хё 6. Ха 7, Ха 8. Ха 9, Ха 11
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Продолжение
Цифровое

обозначение
пластин

Основное применение Допаши тел ьнос 
применение Применение по специальному заказу

03133— 14U412 № 4, № 5, Ns 6, № 7 Ns 3 Ха 8. Xa 9. Ха 11
03133— 140416

—
Ns 4, Xa 9 Ха 3. Ха 5. Ха 6, Ла 7. Ха 8. Ла 11

03133— 150404

—

Ха 3. Ха 4, Ха 5. Ха 6. Ха 7. Ха 8. Ns 9, Ха 11

03113— 150412 Ns 3. № 4, Ns 5. .Vs 6, 
№ 7, Ха 9 Ns 8. Ха 11

03123— 150412 Ns 6 Ха 3, Ха 4. Ха 5, Ха 7. № 8. Ха 9. Ха 11
03133— 150412 № 5, Ха 6 Ха 3, Ха 4. Ха 7. Ха 8. Ха 9. Ха 11
03133— 150416 Ns 3, Ха 4, № 9 Ха 5. Ха 6. Ха 7. Ха 8. Ха 11
03123— 150416

—
Ха 3. Ха 4. Ха 5. Ха 6. Ха 7. Ха 8. Ха 9. Ха 11

03113— 190612 № 4, Xa 7 Ns 3, Ха 5. Ха 6. Ха 9. Ха 11
03123— 190612 Xe 5, Xa 9 Ха 3, Ха 4, Ха 6, Ха 7. Ха 11
03113— 190616 № 9 № 3 Ха 4. Ла 5. Ха 6, Ха 7. Ха 11
03123— 190616 ХаЗ № 11 Ха 4. Ха 5. Ха 6. Ха 7. Ха 9
03113— 190624
03123— 190624

— — Ns 3, Ла 4. Ха 5, Ла 6. № 7, Ла 9. Ха 1103113—250716
03123—250716
03113—250724 Ns 5, Ха 9 Ns 4 Ха 3, Ла 6. Ха 7, Ха 11
03123—250724 Ха 3. Ла 4. Ха 5. Л'е 6. Ха 7. Ха 9. Ха 11
03133— 150416 Ха 5. Ха 6, Ха 7 Ха 3, Ла 4. Ха 8, Ла 9. № 11

Ха 3 — ВК6; Ns 4 — ВК8: Ns 5 — T5K10; Ns 6 — T14K8; Xa 7 — T15K6; № 8 — TH20; № 9 — ВП3115; 
№11 — B ill 255.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

Применяемость пластин

П ласти ны  б е з  с т р у ж к а ю м ак и ц и х  канавок

J Обозначение радиус при верш и н е  г.

0.4 0,8 1,2 1.6 2.4

9,525 SNMA 0903 + + + - 4-м 4—Н - 4-4-4-

SNMA 1203 + + 4-*- 44- 4-М- 4-М-

12,7 SNMA 1204 -И- 4- -г -М- 4-4-4-

SNMA 1504 4-М 4-4-4- +4- +4- 4-М

15.875 SNMA 1506 +4— Ч—г —4 -М -М-4

SNMA 2507 4-4-+ 4-М- 4-М- - м 4-М

25,4 SNMA 2509 -И — +4— 4-М- -М-4- -М

П р и м е ч а н и е .  + — пластины основного применения, стандартизованные.
4-4- — пластины ограниченного применения, исстандаргизованныс. 
4-М — пластины, нс рекомендуемые для применения.

ПРИЛОЖЕНИИ 2. 3. (Введены дополнительно. Изм. .Vs 2).
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