
УДК 421.9*3.5.675.641:66б.Ш 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Группа Ш  

С С Р

Штампы для листовой штамповки 
ПЛИТЫ-ЗАГОТОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДЛЯ ШТАМПОВ 

С ЧЕТЫРЬМЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ УЗЛАМИ СКОЛЬЖЕНИЯ 
Конструкция и размеры

Sheet stamping dies.
Intermediate plates-btanks lor dies with four guide sliding assemblies. 

Design and dimensions
ОКП 39 6330

ГОСТ
2 5 9 2 0 -8 3
|CT СЭВ 3327— 81)

Постаиоамиивм Государственного комитета СССР по стандартам от 22 свитабра 1982 г. М* 4505 срок вмдениа ус* 
тапсаяап

с 01.07.44

Несоблюдение стандарта преследуете* по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заготовки промежуточных плит из чугунного и 
стального литья для штампов с четырьмя направляющими узлами скольжения.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3327—81.
2. Конструкция и размеры заготовок плит должны соответствовать указанным на чертеже и 

в таблице.
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эксклюзивные вязаные кардиганы

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плиты размерами L=  160 мм, В =  160 мм, из чугуна: 
Плита 1022-5011-1 ГОСТ 25920-83

То же, из стали:
Плита 1022-5011-2 ГОСТ 25920-83

3. Материал — чугун марки СЧ25 по ГОСТ 1412—79 или сталь марки 45Л по ГОСТ 977—75. 
Допускается применение серого чугуна н литейной конструкционной стали с минимальным

временным сопротивлением разрыву:
для чугуна R m =240 МПа , для стали £„, =  480 МПа.
4. Допуск параллельности плоскостей Б и Г — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.
5. Технические условия — по ГОСТ 13130—83.
6. Маркировать: условное обозначение плиты без наименования и товарный знак предприятия- 

изготовителя. .Маркировку наносить электрохимическим или электроискровым способом. Допускается 
маркировать на бирке для партии.
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